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o RAPPORTO DI PROVA N. 226241

»

Luogo ¢ data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 30/05/2007

cominn Committente: COMAGLIO S.e.l. - Via Industriale, 4/b - 25080 MUSCOLINE (BS) -

ltalia
v «  Data della richiesta della prova: 23/03/2007
LT Numero e data della commessas 36442, 23/03/2007
| ' = Data del ricevimento del campione: 05/04/2007
' . " 7 Data dell’esecuzione della prova: dal 27/04/2007 al 09/05/2007
| Oggetto della prova: Durabilita ciclica su paraspillen per pone
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e GENEY Luogoe della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Bloceo 2 - Via Rossing, 2 - 47814 |

BRETERR _— Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia I

Provenienza del campione: fornito dal Committente

ldentificazione del campione in accettazione: n. 2007/0579

Denominazione del campione®,

Il campione soltopoesto a prova ¢ denominato “CHEAP cod. ant. 470"
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Deserizione del campione®.

Il campione soltoposto a prova € costituito da un paraspiffero per porte con meccanismo basculante,

Il campione, fra Ialtro, & composto da:

- profili estrusi in alluminio greeso lega 6060;

~ guarnizione in EPDM;

— particolari stampati con nylon 66 caricato con elastomeri reattivi pitn nylon caricato al 30% con fibra di ve-

tro

= molle elicoidali in acciaio inox AISI 302 trattato;
— barretta filettata in ferro FE37 brunito;
= boccole filettate in oltone:

- wite di registrazione in nylon;

- m, 2 viti di fissaggio autoperforanti cilindriche zincate nere, gia predisposte in guidavite interno.

DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE
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(*) seconda ke dichiaresioni del Commitionte.
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Fotografia del eampione durante la prova.

Particolare lato cerniere.
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Apparcechiatura di prova.

Per I"esecuzione della prova & stata utilizzata la seguente apparecchiatura:
- banco prova costituito da:
- porta di prova in acciaio, massa 200 kg:
— battuta laterale per la simulazione dello stipite di una porta;
~  pavimentazione in mattonelle ceramica:

dispositivo elettropneumatico di applicazione della forza di apertura ¢ chiusura,

Maodalita della prova.

L.a prova & stata eseguita secondo modalith concordate tra il laboratorio ed il Committente.

Il paraspiffero ¢ stato montato sulla porta del banco di prova a simulare le reali condizioni di posa in opera.

La luce tra il pavimento ed il paraspiffero, nella posizione di apertura, & stata fissata a 6 mm.

Sono stati escguiti n. 200000 cicli di apertura/chivsura con velociti 12 ciclifmin con angolo di apenura di circa
30e.

Al termine della prova ¢ stato verificato il funzionamento del paraspiffero ¢ I'eventuale abrasione della guarni-

ZI0NE IN gomma.

Temperatura ambiente 20+ 5°C

Umidith relativa SO£ 10 %
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Hisultati della prova.

“Cieli

Campione Velocith di prova Esito
[m.] - [m.fmiin]
Al termine della prova il
meccanismo del paraspif-
, fero continua a funzionare
CHEAP cod. ant. 470 200000 12 regolarmente ¢ non i so-
no riscontrati particolari
effenti di abrasione sulla
L — * _— guarmizione.
|
I Responsabi [l Presidente o
Teenico di I’ Amministratore Delegato
Creom. Rgbe -
‘\_ : Dt ng. Vincenzo lounni




